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Concorso per docenti classe B17

Prova pratica n. 1

Eseguire il pezzo rappresentato in figura

Dimensione pezzo grezzo: @ 135x30
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Tolleranze generali UNI ISO 2768-f

Prova pratica n. 2

- Eseguire la prova di durezza Vickers su un provino di acciaio
- Redigere la relativa relazione
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